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Konform itáts_ u nd Leistungserklárung

Als Hersteller der Cman< GmbH. der Farbenbeschichtung unter dem Handelsname ,,Thermo
Ceram Protect'' und ,,Thermo Well'' bestátigen wir hiermit, dass die Beschichtung ,,Thermo
ceram Protect'' auf Grund der gemál3 Norm DlN 62612 durchgefÜhrten Untersuchung die
Beschichtung ,,Thermo Ceram Protect'' Über die folgenden Messwerte verfligt:

Die vorlegende Proben:

Thermo Ceram Proteet l 1. ProbestÍicke, Thermo Ceram Proteet / 2.ProbstÜeke,
Referenzproben 1 ohne Beschichtung, Referenzprobe 2 ohne Beschichtung

Messergebnisse:
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Bezeichnung der Probe

Thermo Ceraín Protect
Thermo Ceram Protect
Referenzprobe 1 ohne Beschichtung
Referenzprobe 2 ohne Beschlchtung
Schichtdicke der Beschichtung

Wármeleitfáhi g keit (W/m K}

[ = 0.0012 + 0.00036
A-0.0013+0.00021
A- 17A+7
fi= 172+7
450 - 550 pm

Die gegenwártige Erklárung wurde auf Grund der seitens des Fraunhofer lnstitutes
durchgef hrten und beurkundeten Untersuchung ausgegeben.
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